
Dans ce travail, nous avons étudié le comportement rhéologique de suspensions de 

bentonite pour diverses concentrations massiques (2, 4, 5, 6 et 8 %). Nous nous sommes 

intéressés plus particulièrement à la viscoélasticité linéaire, avec pour objectif de faire le lien 

entre la structure fractale des ces suspensions et le module de cisaillement complexe. A 

partir de la dimension fractale des gels formés par les particules d'argile en interaction dans 

les suspensions de bentonite, nous avons modélisé la variation de leurs modules complexes 

de cisaillement en fonction de la fréquence 


