
Dans ce travail, nous nous interessons a lپfetude des proprietes structurales et magnetiques 

de films deposes sur des substrats de silicium et de verre, qui sont : Fe85Pd15, Fe80Pd20, 

Fe64Pd36 et Fe56Pd44, ainsi quپfaux correlations qui peuvent etre deduites de ces 

proprietes. Ces films minces sont elabores par la technique dپfevaporation thermique par 

effet Joule. Par ailleurs, ces films ont ete analyses par plusieurs techniques, a savoir: la 

diffraction des rayons X (DRX), la microscopie electronique a balayage (MBE), la microscopie 

a force atomique (AFM), la spectrometrie Mossbauer, la magnetometrie SQUID, la 

magnetometrie a gradient de champ alternatif (AGFM) et la microscopie a force magnetique 

(MFM). 

Lپfanalyse de DRX a revele que les echantillons Fe80Pd20, Fe64Pd36 sont bi-phasiques et 

constitues dپfune phase (Fe,Pd)-ƒ؟ cubique centree (cc) et dپfune phase FePd cubique a 

faces centrees (cfc). Par ailleurs, les echantillons Fe85Pd15 et Fe56Pd44 se sont averes 

monophasiques et formes de la phase (Fe, Pd)-ƒ؟, et de la phase FePd respectivement. 

Concernant les alliages, Fe85Pd15, Fe80Pd20et Fe64Pd36, nous avons trouve, que la phase 

(Fe, Pd)-ƒ؟ se saturait a 20 % de Pd; et la phase پeFePdپf apparaissait a ce meme 

pourcentage. Ensuite, lپfalliage Fe56Pd44 depose sur le silicium a subit un recuit isotherme, 

a 550پ‹C a differents temps de maintien, dans le but dپfinduire une transformation de la 

phase FePd desordonnee en la phase L10FePd ordonnee. La variation, en fonction du temps, 

de la fraction transformee de la phase ordonnee, revelee par la DRX et le SQUID, sپfest 

averee obeir a la loi dپfAvrami. Concernant les proprietes magnetiques, nous avons trouve 

que lپfalliage Fe64Pd36, etait egalement le siege de la transformation de la phase FePd 

desordonnee en la phase L10FePd ordonnee. Cette transformation est marquee par 

lپfexistence dپfun couplage dپfechange entre la phase douce (Fe, Pd)-ƒ؟ et la phase dure 

L10FePd. Ce phenomene a ete mis en evidence par plusieurs techniques revelant, par 

exemple, la forme du cycle dپfhysteresis caracterisee par un champ coercitif eleve et une 

aimantation a saturation élevée 


